
	 	         

MICROVERLAY SPEZIFIKATIONSARTIKEL 
Erstellung einer durchgehenden 2 mm dicken Beschichtung aus Isoplam®-Mikrozement 

  

Vorbereitung des vorhandenen Untergrunds durch Auftragen von zwei Schichten Isoplam® Vapor Barrier mit 
dazwischenliegendem Isoplam®-Glasfasernetz, wenn Untergrund mit steigender Luftfeuchtigkeit oder 
ungleichmäßiger Absorption vorhanden ist, mit einer Menge von ca. 1,5 kg/m², oder a Eine Schicht Deco Primer 
Finish Isoplam® in einer Menge von 0,15 kg/m² auftragen. 
Einfärben von Liquid Polymer mit Plam Color, ausgewählt aus dem Isoplam®-Farbordner. Auftragen mit einem 
Spachtel aus einer oder zwei Schichten Microverlay Base Isoplam®, einer oder zwei Schichten Microverlay Medium 
Isoplam® und möglicherweise noch einer oder zwei Schichten Microverlay Finish Isoplam®, je nach der von der 
Bauleitung gewählten Kombination. Schleifen zwischen den Durchgängen, Staubabsaugung und Reinigung. 
Auftragen des absorbierenden Spachtelmittels Isoplam® Idrorep/A (auf Wasserbasis) oder Idrorep/S (auf 
Lösungsmittelbasis) mit der Rolle oder Airless. 
Auftragen von zwei Schichten Plam Pol oder Plam Pol Water Isoplam®-Harz und anschließendes Auftragen von 
Metallic Wax Isoplam® oder Plam Poly Wax Isoplam® mit Isoplam® Wax Spreader. Wenden Sie sich an das technische 
Büro von Isoplam®, um das am besten geeignete Schutzmittel auszuwählen. 
Im Preis inbegriffen sind: der Schutz der von den Arbeiten nicht betroffenen Teile, die Lieferung und der Transport 
von Materialien zur Baustelle, die Ausrüstung und Maschinen zur Ausführung der Arbeiten. 

Insgesamt. ………. m² zum Preis von € ………./m² + MwSt 

	 	 270824


